
Е. Ю. Москвина, В. Б. Коцкович

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ  

И ПРОЧНОСТНАЯ ОЦЕНКА  

РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

КОНСТРУКЦИЙ  

АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Учебно-методическое пособие

Санкт-Петербург 
2024

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ


	ВВЕДЕНИЕ
	1. РАСТЯЖЕНИЕ. МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МАТЕРИАЛОВ
	Вопросы для самоконтроля

	Лабораторная работа
	Определение механических 
характеристик материала при растяжении
	Практические задания для повторения


	2. ИЗГИБ. ДЕФОРМАЦИИ КОНСОЛЬНОГО СТЕРЖНЯ
	2.1. Деформация изгиба в вертикальной плоскости, 
плоский изгиб
	2.2. Деформации изгиба в пространстве, косой изгиб
	Вопросы для самоконтроля


	Лабораторная работа
	Исследование деформации плоского и косого изгиба 
консольного стержня прямоугольного поперечного сечения

	Библиографический список


